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A trajetoria
complexa dos
prismas cria os
esmaltes radial

e sinusoide.
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Tipos de trajetos: radial (externo) e sinusoéide

A espessura de
esmalte radial
varia de

oclusal  para
cervical
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Delaminacéo do esmalte

Radial enamel:

Decussating enamel-
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Caracteristicas
gerais

- Translucidez;

- Alta friabilidade;

- Alta dureza;

- Espessura variavel (méx = 2,5
mm);

Composigdo (v/v):

- 92% mineral (hidroxiapatita
carbonatada);

- 2% matéria orgénica (proteinas e
lipidios);

- 6% de agua;
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Esmalte prismatico e interpri

-- Prisma: filamento de cristais compactados.
Se estendem da jungdo com a dentina até a

superficie do esmalte; * Didmetro: 4-5
micrémetro
* Esmalte aprismatico: camadas inicial e final
(5-20 pm).
-- Interprismdtico: cristais com diregdo
diferente daquela dos cristais dos prismas. Sua
quantidade aumenta em diregdo a superficie
do esmalte.

-- Limite prismatico (bainha): espagos inter-
alinos maiores, com mais proteinas e
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Esmalte: caracteristicas incrementais
de ritmo bioldgico

1. Periodo longo:
a) Estrias de Retzius;

b) Periquim&cias;
2. Periodo curto

[Crown Formation Time = 77 A s + (&7~

Smith TM (2004) Incremental development of primate dental|
enamel. PhD dissertation, Stony Brook University (available|
online at: www.paleoanthro.org/dissertation_listhtm).
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Entidades Estruturais

1.a) Estrias de Retzius:

- Definicdo: registros das posigdes sucessivas da
superficie do esmalte em formacdo, que atingem a
superficie e formam periquimécias;

- Origem (parcial): ritmo biolégico livre, que é
préprio para cada individuo;

- Distanciamento: periodicidade regular (n° de
estriagdes transversais) em cada individuo (ritmo
biolégico corporal);

- Morfologia: linhas que cortam os prismas
obliquamente, com intervalos de separacéo de 6-12
dias em humanos; 7 s
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Entidades Estruturais

1.a) Estrias de Retzius:

- Ao microscépio aparece como superposigdo de
laminag@es;

- Causas da acentuagdo: nascimento, lactagdo,
desmame, desnutrigdo, estresse fisiolégico,
menarca, doengas febris;

- Linha Neonatal: causada pelo evento do
nascimento. Presente nos dentes deciduos e no 10r

molar permanente.
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1.b) Periguimacias:

-representagdo das estrias de
Retzius do esmalte lateral;

- mais visiveis na regido cervical;

- menos visiveis com a idade e
ausentes nos dentes deciduos;
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Entidades
Estruturais

2.a) Laminacdes ( intervalo de
12h)

-registro das posigBes sucessivas
da superficie de esmalte em
formagdo com intervalos d
(paralelos as estrias de Retzius);

-diferenca em relagéo as estrias:
periodicidade d! e auséncia de
ligagdo com periquimacias.
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Entidades Estruturais

2.b) Estriacdes transversais:
- segmentagbes transversais dos prismas

que separam camadas de deposigdo didria
de matriz;

- origem em ritmo biolégico circadiano
preciso;

- distancia entre estriagdes: de 3-6 mm;

2.c) Linhas _intradianas (ultradianas,
infradianas):

- segmentagGes HELES entre as
estriages transversais e que sdo formadas
em intervalos de 12h;
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Entidades Estruturais

a) Juncdo amelo-dentingria: face irregular,
com depressdes e reentrancias.

b) Fusos do esmalte: so projegdes dos
tlbulos dentindrios para dentro do esmalte.

Aspecto retilineo.
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Entidades Estruturais

¢) Lamelas
- areas aprisméticas preenchidas por matéria
organica, que se estendem da juncdo com a
dentina até a superficie do esmalte;

- formadas pelas forcas mastigatérias (s6
existem em dentes em func&o);

- locais para propagagdo de fraturas.

d) Tufos: dreas prismaticas
hipomineralizadas. Surgem na jung&o com a
dentina e entram no esmalte num curto
trajeto. Tém aspecto ramificado.

Funcdo: orlentar as fraturas iniciais paralelas
aos prismas e ndo perpendiculares a eles.

Fonte: Will PD et al., J Dent Res, 50:902-905, 1971.
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Entidades estruturals

- Bandas de Hunter-Schreger: camadas de

prismas com alternéncia regular de diregdes.

El

Impressdo
dental

Hunter-
Schreger

- O trajeto prismético tortuoso diminui a friabilidade;
- Resistem a mais de 400° C;

- Podem ser usados para identificagdo humana (sdo Unicos para
cada pessoa).
Ramenzoni & Line, Proc. R. Soc. B (2006) 273 , 1155-1158.
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Superficie - entidades

- Zona cervical: com camadas de esmalte com limites
ondulados e grande area de esmalte aprismatico liso.

- Zona supra-cervical: esmalte prismético, orificios
dos processo de Tomes (TPP), orificios focais e capacetes
do esmalte.

- Zona central: protusdes adamantinas (50-100
micrém.). TPP com superficie porosa.

- Zona oclusal: hipoplasias circulares.
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Caracteristicas gerais

Tecido mais duro do corpo humano
que cobre a coroa dentéria.

- Origem ectodérmica;

- N&o possui células, prolongamentos
celulares e nem fibras coldgenas.

-N&o sofre remodelagéo;

- Alteragées com a idade: diminui a espessura e
permeabilidade e incorpora fldor.
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Informacoes no esmalte dental

1) Quanto a natureza fisica

a) Microestrutura
Interna

Superficie

b) Elementos quimicos

1-Mineral (hidroxjapatita);

2- Matéria organica: proteinas e
lipidios;

3- Agua

I1) Quando a microestrutura e os elementos quimicos séo incorporados

a) Secrecdio (principalmente);

b) Maturacdo (entrada de elementos quimicos);
c) Proteg&o (quase nenhuma alteragéo);

d) Pés-eruptivo (alguma mudanga nos elementos quimicos);
) Post mortem (quase nenhuma alteracdo).
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Riqueza de matéria orgénica préximo do limite esmalte-dentina

AcoV Spotagn DetWD e | {mm
100k30 30x  SE wamoe

Dusevich et al. . Arch Oral Biol 57 1585-94 2012
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Fonte: Lucas P. et al., Bioessays, 30:374,2008.

Esmalte: fino com espessura homogénea

Esmalte: fino com espessura heterogénea,
ondulagéo de prismas (interna); prismas
externos retos.

Esmalte: espesso com espessura heterogénea;
ondulago de prismas (interna); prismas
externos retos.

Esmalte: espesso com espessura heterogénea;
ondulago de prismas em todo o esmalte.
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Padroes dos prismas hist0donto
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Implicacdo
Vias principais
de transporte
n&o se

- conectam
lateralmente




